


Obiettivi del progetto

Riciclo Biodegradabilità Risparmio



Materiali più usati

Biomasse
5,5 mld 

non usate
27 mld

Polimeri da 
matrici vegetali

Costosi
Termoplastici

Alternativa a 
breve termine

Metallici
Costosi

Resistenti
0,3 mld

Ceramici
Costosi
Rigidi

0,01 mld

Polimerici
Economici

Termoplastici
2,2 mld

(          )



Alternativa a lungo termine

Polimero 
dagli agrumi
Poly 
Limonene

Polimero da 
cellulosa 
vegetale



Periodo di transizione

Facile da produrre
Leggero
Vegetale

Economico

Resistente
Finitura 
Colore naturale

Matrici Vegetali + 
Biomasse



Biomasse = Opportunità

Fico d'india
Ginestra

Melograno
Sansa
Uovo

Albicocca
Alabastro
Canapa
Carciofo
Etna



            Settori di sviluppo

Automotive
Aerospaziale
Healthcare
Packaging
Garments
Furnishing

Fashion
Sport

Agricoltura
Giocattoli



(R)evoluzione

Modulo Young Sforzo/Rottura Bio Peso Specifico

4.9 Gpa 53 Mpa SI 0.96HBP

1.9 Gpa 28 Mpa SI 1.24PLA

3.0 Gpa 70 Mpa NO 1.1NYLON

1.5 Gpa 53 Mpa NO 1.4PVC

1.1 Gpa 35 Mpa NO 0.89PP

Costo €/Kg

3.10

3.50

4.30

1.50

1.90



Road Map

Febbraio 2014 | Idea

Dicembre 2014 | Prototipo

Aprile 2015 | Brevetto

Luglio 2015 | Filamento FDM

Agosto 2015 | EXPO

Dicembre-Gennaio 2016 | Partnership con multinazionali della chimica verde

Febbraio-Marzo 2016 | Produtc optimization (UNICT)

17 Maggio 2016 | CrowdFounding



Crowdfounding

Febbraio 2014 | Idea

Dicembre 2014 | Prototipo

Aprile 2015 | Brevetto

Luglio 2015 | Filamento FDM

Agosto 2015 | EXPO

Dicembre-Gennaio 2016 | Partnership con multinazionali della chimica verde

Febbraio-Marzo 2016 | Produtc optimization (UNICT)

17 Maggio 2016 | CrowdFounding

Il primo esempio di crowdfounding.
Alla fine dell'Ottocento la rivista The World, di proprietà di 
Joseph Pulitzer, lanciò una raccolta di fondi dal basso per 
finanziare il piedistallo e l'installazione della Statua della 
Libertà, dopo che il Comitato preposto era riuscito a 
raccogliere solo 150.000 dei 300.000 dollari necessari.



Team




